Tehnisko datu lapa

Jotun Facade serija 2403, 2487, 2488

PRODUKTA APRAKSTS

Augstas kvalitates TGIC cietinataju nesaturosa poliestera pulverkrasa. Izstradata, lai nodrosSinatu austakas prasibas,
kas tiek izvirzitas celtniecibas industrija. NodrosSina iltermina antikorozijas aizsardzibu un nevainojamu izskatu un
krasas tona noturibu dazadu bivju elementiem un fasadém.Minéta pulverkrasa nodrosina labu plistamibu un
uzklasanas Tpasibas pat péc recirkulacijas.

Izmantosana
Pamata paredzéts arhitektoniska aluminija izstradajumiem un fasazu apSuvuma paneliem. Kopuma materiala
lieliska kvalitate un ipasibas lauj to izmantot ari citam metaliskam un nemetaliskam virsmam.

Ja gatavo izstradajumu nepiecieSams markét sietspiedé vai papildinat ar blivéjumu elementiem, iesakam
veikt testu, lai parliecinatos par materialu saderibu.

PULVERKRASAS IPASIBAS

Uzglabasana

Glabat sausa un vésa vieta. Maksimala apkartéja temperatira 25 °C. Maksimalais relativais gaisa mitrums
60%. Ja uzglabasana ir ilgaka par 12 ménesiem, iesakam pulverkrasu pirms lietoSanas parbaudit.

UZKLASANA

Prieksapstrade

Kopé&ja klajuma sistémas kalposanas kvalitate liela méra ir atkariga no virsmas priekSapstrades kvalitates, ka ari
virsmas tipa. Optimalu rezultatu sasnieg$anai iesakam balstities uz kimisko materialu piegadataju rekomendacijam.

Parasti iesakamie priekSapstrades veidi ir sekojosi:

Virsma PriekSapstrade

Aluminijs HromatéSana vai bezhroma apstrade
Térauds Cinka fosfatéSana

Cinkots térauds Cinka fosfatéSana vai hromatésana

Beigu skalosanas procesa tdens vaditspé&ja batu vélama zem 30 uS/
cm.

Nemot véra lielo piedavajumu bezhroma apstrades procesa tirgd, rekomendéjam izmantot Qualicoat un
GSB sertificétus procesu. Sikaka informacija pie materialu izplatitajiem.

Beigu skaloSana
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Aprikojums
CORONA vai TRIBO uzlades aprikojums.

IZSKATS

Krasas tonis
katalogu.

Saskana ar EN ISO 2813 (60°)
Sérija 2403
Sérija 2487
Sérija 2488

Glances pakape

IPASIBAS

Tehniskie parametri ir sniegti tipiskos apstaklos apstradatai virsmai:
Virsma

Loksnes biezums(mm) 0,8

Klajuma biezums (pm) 60-90

Sanemtie rezultati:

Apraksts Standarts
Klajuma cietiba EN ISO 2815

Punktveida slodze EN ISO 6272 /ASTM D2794

Produktu iesp&jams sanemt plasa tonu gamma saskana ar RAL un NCS tonu

30+£5
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Hromatéta aluminija loksne

Rezultati
Izturiba saskana ar Bukholcu > 80

23 collu-marcinas (2.5 Nm) iedarbi-

(15.9mm) ba bez klajuma ieplaisasanas

Eriksena tests EN ISO 1520 Robojuma dzilums 5 mm bez
klajuma ieplaisasanas

Lokaniba EN ISO 1519 LiekSana uz cilindriska serdena 5 mm
bez ieplaisasanas

Adhézija EN ISO 2409 (2mm) Krusteniska griezuma novértésana
GtO (100% adhézija)
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Buvjavas izturiba
Urbsanas un griesanas tests
Neitrala sals miglas noturiba

Etikskabes miglas noturiba

SO:saturosa mitruma izturiba
Mitruma izturiba

Paatrinata laika
apstaklu iedarbiba

Paatrinata laika
apstaklu iedarbiba

Dabiska laika
apstaklu iedarbiba

Virsmas liesmas izplatiba
Uguns izplatisanas tests

Kopé&ja solara atstarosana

Apstiprinajumi

EN 12206-1

ASTM B117

ISO 9227

EN ISO 3231 (0.2 I SO2)

EN ISO 6270-2

DIN EN ISO 11507 (UVB - 313)

DIN EN ISO 11507 (UVA - 340)

ISO 2810 (Dienvidflorida, 27 °Z)

BS 476 7.sadala - 1997
BS 476 6.sadala - 1989

ASTM C 1549

Mirjava viegli nonemama bez pédam

Bez atslanosanas

Nav atslanosanas péc 100 stundam

P&c 1000 stundam max 16 mm iekl|Gsana
zem klajuma. Griezums 10 cm

Nav zemklajuma noklGsanas péc 30
cikliem

Nav zemklajuma nok|Gsanas péc 1000
stundam

Cikls: 4 st 50C UV un 4 st 40C kondensa-
cija. Nebalg, lieliska glances noturiba. Ari
péc 300 stundu testa

Cikls: 8 st 60C UV un 4 st 45C kondensa-
cija. Nebalg, lieliska glances noturiba. Ari
péc 300 stundu testa

Nebalg, lieliska glances noturiba un
krasas stabilitate. Ari péc 12 mén.
ekspozicijas

1. klase
Izcils raditajs(I=1)

2403R, 2487R, 2488R TSR = 0.25

Sis produkts ir sertificéts atbilstosi Qualicoat 1.klasei un GSB standarta prasibam un produktam piemit
AAMA 2603 prasibam atbilstosa klimatiska noturiba.

Produkta garantijas

Ievérojot atbilstoSas prasibas un nosacijumus, produkts ir ieklauts garantiju sistéma un nodrosina 10 gadu
garantiju atbilstosi sagatavotam aluminija virsmam.

Atruna

Saja dokumenta sniegta informacija ir balstita uz razotaja Jotun zina$anam, kas balstitas uz laboratorijas datiem
un kas gti arT praktiskaja pieredzé. Tomér Sie produkti ir tikai dala no kopé&ja procesa un par cik uzklasanas
procesu mums nav iespéjams ietekmét, lidz ar to nav iesp€jams garantét kop€jo rezultatu. Gadijuma, ja klientiem
rodas kadi jautajumi, ligums griezties pie tuvaka Jotun parstavja.

Jotun patur tiesibas ieviest izmainas datos bez iepriek$&ja pazinojuma.

Gadijuma, ja novérojamas tulkojuma neatbilstibas materialos, tad anglu valoda izdotais materials tiks uzskatits par

prioritaru.
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